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KARTA TECHNICZNA

Opis produktu

WOLPLAN CA-C25-F5 jest gotowym ptynnym
jastrychem z grupy oznaczonej CAF, powstatym
na bazie siarczanu wapnia z dodatkiem
wypetniaczy, uplastyczniajacych $rodkow
rozptywnych oraz wody.

Klasyfikacja wg PN EN 13813: CA-C25-F5
Wiasciwosci

WOLPLAN CA-C25-F5 ma wtasciwosci
samorozplywajace oraz samopoziomujace.
Wigze bezskurczowo, zatem nie ma potrzeby
stosowania zbrojenia. Parametry przewodzenia
ciepfa (1,4-1,8W/mK) czynig go materiatem
szczegdlnie polecanym do systemdéw ogrzewania
podtogowego. WOLPLAN CA-C25-F5 w duzej
mierze umozliwia rezygnacje ze szczelin
pozornych i dylatacyjnych, co daje mozliwos¢
kreatywnego utozenia oktadzin podtogowych.
Jest materiatem niepalnym.

Technologia produkgcji i przygotowanie
jastrychu

Jastrych WOLPLAN CA-C25-F5 powstaje z
komponentdw, ktdre sa dozowane mechanicznie
za pomocq, sterowania komputerowego. Masa
wytwarzana jest dopiero na miejscu budowy w
iloéci absolutnie niezbednej do uzyskania
zadanej grubosci wylewki. Proces wykonania
gotowego jastrychu samorozlewnego WOLPLAN
jest catkowicie zautomatyzowany, a pobér
wiasciwej ilosci sktadnikéw nadzoruje system
komputerowy. Dzieki temu zostat wyelimino-
wany ,btad ludzki”, a materiat podawany na
budowie za kazdym razem zachowuje
parametry zgodne z normami PN-EN 13813,
DIN 18560. W ramach oznaczen CE podlega
kontroli jakosci.

Wydajno$¢ technologiczna systemu
wytwarzajacego ptynny jastrych to 8m3/h,
mozliwos¢ podania gotowej masy na wys. 30
pietra i odlegtos¢ 140m. Podczas jednej
dostawy mozna wypompowac¢ 11m3 ptynnego
jastrychu WOLPLAN CA.

Forma dostawy i logistyka

Dostawy odbywajq sie zestawem: ciggnik
siodtowy z mobilnym silosem dwukomorowym
wyposazonym we wiasny naped, komplet wezy
do podania ptynnego jastrychu. Waga
catkowita silosu wraz z ciggnikiem wynosi 40t.
Dtugosc catego zestawu wynosi 14m.

Metoda wytwarzania i dostawy umozliwia
dostarczanie jastrychu WOLPLAN na budowe
bez wzgledu na odlegtos$¢, czas transportu i
ilo$¢ zamowionego materiatu.

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z substancji
mogacych ostabia¢ przyczepnos¢ (kurz,
thuszcze). Musza byc¢ skute i uprzatnietne resztki
materiatéw budowlanych: zapraw, tynku, farb,
substancji bitumicznych, styropianu itp. Przed
wylewaniem nalezy sprawdzi¢, jak zostato
przygotowane podtoze pod ptynny jastrych
anhydrytowy WOLPLAN, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na:
= nalezycie wykonang izolacje przeciw-
wilgociowg,
= szczelno$¢ wykonania podtoza, na ktdre
zostanie wylana ptynna masa jastrychowa
= zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych mogacych stykac sie z wylewka,
anhydrytowgq WOLPLAN.
Sposob wykonania wylewki
Na powierzchni przygotowanej pod jastrych
nalezy wyznaczy¢ przy pomocy poziomicy i
reperow zaktadang grubo$¢ jastrychu.
W tym czasie z zasobnikéw silosa pobierane
sq automatycznie komponenty we wtasciwych
proporcjach i podawane do mieszalnika
zarobowego. Po zakonfczeniu czynnosci
zwigzanych z poziomowaniem podtoza,
rozpoczyna sie podawanie gotowej masy
jastrychowej na miejsce wylania za pomocq
pompy i wezy. W trakcie wypompowywania
w danym pomieszczeniu jastrych wylewac
rownomiernie do ustalonych reperami
wysokosci. Po zalaniu danego pomieszczenia
(lub pola) nalezy odpowietrzy¢ wylang mase za
pomocq watka odpowietrzajacego (tepownicy)
lub szczotki z dtugim twardym wtosiem.
Tepownice lub szczotke prowadzimy ruchem
wstrzagsowym wzdtuz i w poprzek zalanej
powierzchni do momentu uzyskania gtadkiej
masy.
Przez 48 godz. po wylaniu nalezy chroni¢
jastrych przed przeciagami oraz
bezposrednim nastonecznieniem. Po tym
okresie pomieszczenia nalezy wietrzyc.
Po kilku dniach - sprawdzi¢ powierzchnie
jastrychu; jezeli na powierzchni wytracita sie
tupliwa cienka warstewka, nalezy jg usunac
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie
odkurzy¢ catg powierzchnie. Dodatkowo
przyspieszy to proces schniecia jastrychu.
Dylatowanie
Fugi budowlane musza by¢ bezwzglednie
zachowane i przeniesione w tych samych
miejscach na fugi dylatacyjne w jastrychu.
Fugi brzezne stosowane sg miedzy wylewka a
$cianami, kolumnami, stupami itp.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZGODNIE Z NORMA PN EN 13813, DIN 18560

Zuzycie materiatu na 1 cm grubosci: 20 kg/m2

Wytrzymatosé na sciskanie (C-25): 25 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na zginanie (F5): 5 N/mm2

Mozliwos¢ chodzenia po jastrychu: po 48 godz.

Obciazalno$¢ warunkowa: po ok. 5 dniach

Przewodnos¢ cieplna: 1,4 — 1,8 W/ m*K

Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 0,012 mm/m*K

Mozliwos¢ uruchomienia ogrzewania podiogowego: po ok. 4 dniach

Maksymalna temperatura zasilania: +55°C

Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ dla jastrychow ogrzewanych
do ukiadania oktadzin podtogowych (wykladziny elastyczne i tekstyine,
laminat, parkiet) mierzone aparatem CM: =<0,3 CM -%

Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ dla jastrychow
nie ogrzewanych do uktadania oktadzin podiogowych
j.w. mierzone aparatem CM: =<0,5 CM -%

= Zachowanie w czasie pozaru: Al- material niepalny

= Odczyn pH w stanie wilgotnym: alkaliczny

Grubosc przysciennej tasmy dylatacyjnej w
jastrychu nie ogrzewanym powinna by¢ > 8mm
a w jastrychach z ogrzewaniem podtogowym
grubos¢ tasmy brzegowej nalezy kazdorazowo
wyliczy¢ jednak nie mniej niz 28 mm. Przy
duzych powierzchniach zaleca sie zastosowanie
tasm brzegowych o gr. 12mm. W jastrychach
grzewczych fugg dylatacyjng nalezy oddzieli¢:
= powierzchnie o réznych obwodach
grzewczych,
= powierzchnie o réznych wysokosciach
* powierzchnie o réznych temperaturach np.
jastrych z ogrzewaniem podtogowym,
oddzieli¢ od jastrychu nie ogrzewanego.
Ponadto fugi dylatacyjne stosujemy w
przejsciach drzwiowych oraz w powierzchniach
o przekatnej >20m. Na koniecznos¢
zastosowania fug dylatacyjnych moze miec
wplyw ksztalt geometryczny powierzchni, innej
niz prostokat, a takze rodzaj oktadziny
podtogowej. Przyjmuje sie, ze maksymalna
wielko$¢ bezfugowego utozenia jastrychu
grzewczego wynosi 200m2, a jastrychu bez
ogrzewania podtogowego - 900m?2.
Wysychanie
Czas schniecia podktadéw WOLPLAN CA jest
zalezny od jego grubosci oraz warunkow
klimatycznych na budowie tj. temperatury,
wilgotnosci i przeptywu powietrza. Po 48 godz.
konieczne jest wietrzenie pomieszczen. Mozna
stosowac suszenie techniczne
z wykorzystaniem wentylatoréw i suszarek
kondensacyjnych. Wdwczas dojrzatos¢ do
utozenia wierzchniej warstwy mozna osiagnaé
po 10 - 14 dniach. Po ok. 5 dniach mozna
rozpocza¢ rozgrzewanie jastrychu, zgodnie z
protokotem pierwszego rozgrzania jastrychu.
Przed uktadaniem oktadziny podtogowej nalezy
sprawdzi¢ poziom wymaganej szczatkowej
wilgotnosci jastrychu WOLPLAN CA-C25-F5
(sprawdzi¢, czy zostaty osiggniete wartosci
zgodnie z tab.
,Parametry techniczne”).
Ogrzewanie podiogowe
Samorozlewny jastrych WOLPLAN CA-C25-F5
stanowi idealne uzupetnienie systemu ,cieptej
podtogi” ze wzgledu na:

o wysoki wspotczynnik przenikania ciepta
1,4 do 1,8 W/m*K,
e Sciste przyleganie jastrychu do rurek
grzejnych,
¢ jednolita, zwartq strukture masy bez pustek
powietrznych,
¢ 0sigganie wysokich wspdtczynnikow
wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie przy
niewielkiej grubosci wylewki,
e niski opdr przewodzenia ciepta,
szybkie oddawanie ciepta np. jastrych
WOLPLAN CA-C25-F5 osigga temperature
32°C w ciggu ok. 1 godz. Tradycyjny podkiad
cementowy te temperature osiaga po 4 godz.
¢ matg bezwtadno$¢ termiczna jastrychu.
WOLPLAN CA pozwala w petni korzystac z
ekonomicznych programéw grzewczych, tzn. w
pomieszczeniach biurowych - zapewnienie
wiasciwej temperatury tylko na czas pracy,
natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych, gdy
o okreslonych porach domownikéw nie ma,
poniewaz pracujg, uczg sie lub przebywajq na
urlopie, mozna zaprogramowac redukcje
temperatury na ten czas. Mozna tez na czas snu
obniza¢ temperature. Powrdt do zadanej
temperatury zajmie ok. 1 godz. Daje to duze
oszczednoSci zuzycia energii oraz wymierne
korzysci finansowe.
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Zastosowanie
WOLPLAN CA-C25-F5 jest idealng wylewka do domoéw

jednorodzinnych. Jest jastrychem nadajacym sie do )

wewnatrz i wykorzystywanym w suchych / — warstwa gruntujgca
pomieszczeniach w budownictwie mieszkaniowym oraz | jastryclgn WOLPLAN
w budynkach uzytecznosci publicznej.

WOLPLAN CA-C25-F5 jest samopoziomujacym podioze mineralne

podktadem podtogowym pod wszystkie okfadziny:

kamienne i ceramiczne, podtogi drewniane,

laminaty i wyktadziny, podtogi zywiczne itp. Jastrych zespolony

WOLPLAN CA-C25-F5 moze byc¢ stosowany jako:

= Jastrych ptywajacy; grubo$¢ = 35mm

= Jastrych grzewczy; grubos¢ = 30mm
ponad elementem grzewczym

= Jastrych na warstwie oddzielajacej;

grubos$¢ = 30mm tasma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
= Jastrych zespolony; grubos¢ = 20 mm folia PE
Jastrychy WOLPLAN CA w pomieszczeniach jastrych WOLPLAN
wilgotnych

Wylewki anhydrytowe WOLPLAN nadajq sie do
pomieszczen takich jak domowe kuchnie, tazienki, czy
piwnice. Jezeli podtoga bedzie narazona na wilgoé, . . . .
konieczne jest staranne zaizolowanie przeciwwilgociowe Jastrych na warstwie oddzialajacej
wylewki WOLPLAN CA-C25-F5. Gorng powierzchnie
wylanego i wyschnietego jastrychu WOLPLAN CA-C25-
F5 izolujemy przeciwwilgociowo ptynnym silikonem,
guma w ptynie lub innym materiatem izolacyjnym np.
zywicq. Etapy wykonania izolacji na suchym jastrychu

WOLPLAN CA-C25-F5: taéma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
= zagruntowanie przeciwwilgociowe catej powierzchni folia PE
jastrychu i brzegéw fugowych jastrych WOLPLAN
= po wyschnigciu gruntu, pokry¢ strefy brzegow warstwa termoizolacyjna lub wygtuszajaca
fugowych malowaniem uszczelniajgcym
= zlgcza podioga - Sciana nalezy doktadnie zaklei¢

tasma uszczelniajacq

= cafg powierzchnie jastrychu pokry¢ podwdjng lub
potréjng  warstwg malowania  uszczelniajacego
ptynnym silikonem lub gumg w ptynie tak, aby na
1m2 zuzy¢ 2 kg substancji. Jezeli do uszczelnienia

Jastrych na warstwie izolacyjnej

jastrychu wykorzystany bedzie klej uszczelniajacy, to 1 tasma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
nalezy natozy¢ warstwe o gr. 3mm. / ol
olia PE
Wylewki anhydrytowe nie moga by¢ narazone na staty, — jastrych WOLPLAN
bezposredni kontakt z woda. Nie zaleca sie stosowania rurki ogrzewania podfogowego
jastrychu WOLPLAN CA-C25-F5 w pomieszczeniach, w . ) .
ktdrych zaplanowano uzytkowe odptywy tj. w kuchniach Il — warstwa izolacyjna lub wygtuszajaca
przemystowych, pralniach, basenach, powierzchniach

okotobasenowych, saunach itp. -

v P Jastrych ogrzewany ciepta woda
Izolacja od dotu: w przypadku gdy podtoga znajduje sie
na podtozu stykajacym sie z gruntem (piwnica, parter
bez piwnicy), przed wylaniem jastrychu WOLPLAN CA-
C25-F5 konieczne jest wykonanie izolacji paroizolacyj-
nej i przeciwwilgociowej.

tasma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
jastrych WOLPLAN

mata elektr. podrzewania podtogowego
warstwa termoizolacyjna lub wygluszajaca

WOLPLAN w pomieszczeniach

wilgotnych Jastrych ogrzewany elektrycznie
wypetnianie fugi silil tasma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
iaaes jastrych WOLPLAN
pierwsza warstwa gruntujaca
jastrych WOLPLAN komorowa konstrukcja podtogi
B tasma dylatacyjna z kotnierzem foliowym
warstwa ter izolacyjna lub wy
| | folia PE

1a
uszczelniajaca przeciwwilgociowa

Komorowa konstrukcja podilogi
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